הוראות צביעה באנילין בלו (תחליף לחומר כותון כחול שסופק בעבר)
הריכוז הסופי המומלץ של אנילין בלו הוא 0.1%.

את הצבע מכינים ע"י המסת אבקת האנילין בלו בתמיסת לקטו גליצרין,
המורכב מתערובת של חומצה לקטית מרוכזת, גליצרין ומים ביחס  1 : 1 : 1.

